
苏州工程各种建筑材料检测

产品名称 苏州工程各种建筑材料检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662248591
服务中心:18662248591
咨询热线:18662248591

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

近年来建筑的整体水平有了较快的发展，而建筑材料作为建筑工程建设中必不可少的关键部分，其质量
好坏对于建筑工程整体质量有着极大的影响作用。在建筑工程项目中，对建筑材料进行检测是建筑领域
进行质量控制的一个十分重要的部分，当前较为常见的建筑材料一般具备三个性质，分别为物理性质、
力学性质以及工艺性质。

 产 品

  产品标准  主要测试项目

 水泥  GB 175  通用硅酸盐水泥

 标准稠度用水量、凝结时间、
安定性、抗压强度、抗折强度、
细度、比表面积、流动度

 砂

 JGJ 52

 普通混凝土用砂、
石质量及检验方法标
准

 含水率、含泥量、泥块含量、堆积
密度、表观密度、颗粒级配

 GB/T 14684

 建设用砂

 石



 GB/T 14685

 建设用卵石、碎
石

 含水率、含泥量
、泥块含量、针片
状颗粒含量、压碎
指标值、堆积密度
、表观密度、颗粒
级配

 砖

 GB 5101

 烧结普通砖

 抗压强度、尺寸偏差、粘结强度

 GB 13544

 烧结多孔砖和多孔砌块

 GB 13545

 烧结空心砖和空心砌块

 GB 8239

 普通混凝土小型空心砌块

 NY/T 671

 混凝土普通砖和装饰砖

 JC 943

 混凝土多孔砖

 JC 239

 粉煤灰砖

 砌块

 GB/T 11968

 蒸压加气混凝土砌块

 干密度、含水率、吸水率、干燥收
缩、抗压强度

 土

 GB/T 50123



 土工试验方法标准

 含水率、密度、击实试验

 GB 50202

 建筑地基基础工程施工质量验收规
范

 钢筋

 GB 1499.1

 钢筋混凝土用钢第
1部分：热轧光圆钢
筋

 屈服强度、抗拉强度、力总伸长率
、弯曲性能、反复弯曲、重量偏差

 GB 1499.2

 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋
钢筋

 GB 13788

 冷轧带肋钢筋
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