
无锡检验金属管端扩口工艺的变形性能

产品名称 无锡检验金属管端扩口工艺的变形性能

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

扩口试验项目简介扩口试验是检验金属管端扩口工艺的变形性能。在进行扩口试验时，将具有一定锥度

（如1:10,1:15等）的顶芯压入金属管试样一端，使其均匀地扩张到有关技术条件规定的扩口率，然后检查

扩口处是否有裂纹等缺陷，以判定合格与否。扩口试验方法及标准

ASTMA370-14 Standard Test Methods and Definiti for Mechanical

Testing of Steel Products

钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义

GB/T242-2007 Metalmaterials--Tube-Drift-expending test

金属管扩口试验方法

ISO8493-1998 Method for flaring test on tubes of metals

金属管扩口试验方法

ENISO8493-2004



Metallicmaterials-Tube-Drift-expandingtest(ISO8493:199

8);GermanversionENISO8493:2004

金属材料管扩口试验

EN10234-1993 Metallic materials - Tube - Drift expanding test

金属材料管-----扩管试验

扩口试验制样要求制样要求：顶芯角度le;30deg;，长度近似2D（直径）。顶芯角度＞30deg;，长度近似1.5

D（直径）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

