
镇江钛金相分析测试公司

产品名称 镇江钛金相分析测试公司

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

晶粒度检测 晶粒度（grain size）—用于描述晶粒大小的参数，常用的表示方法：单位体积的晶粒数目（Z
V）；或单位面积内的晶粒数目（ZS）或晶粒的平均线长度（或直径）表示。 晶粒度可用晶粒的平均面
积或平均直径表示。工业生产上采用晶粒度等级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分8级，1-4级为粗晶粒
，5-8级为细晶粒。 一般晶粒度越大，也就是越细越好。

钛合金金相分析项目简介

钛合金的广泛应用，得益于20世纪50年代以jsgfjclb0715来航空航天技术发展的迫切需要。如阿波罗飞船上
钛合金高达1180kg。高强度，优良的耐腐蚀性和耐高温性，不仅使钛合金成为航空航天工业中不可或缺
的结构材料，而且在造船、医疗、化工、冶金等领域的应用日益增多。由于钛在高温时异常活泼，因此
钛及钛合金的熔炼、浇注、焊接和部分热处理都要在真空或惰性气体中进行。

钛合金金相
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